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Figura 2. Microestructura con inclusiones no metálicas. 1500x. Se observan puntos negros que 
pertenecen a las inclusiones no metálicas, producto de una fundición no refinada completamente.
Microstructure with non-metallic inclusions. 1500x. Black spots are observed that belong to the 
non-metallic inclusions, product of unrefined smelting.

Tabla 1. Composición química elemental de la pluma.
Elemental composition of the feather.

Composición
superficial 

por 
MEB-EDX

%
Muestra
por FRX

%

Au (oro) 90,7 Au (oro) 86,2
Ag (plata) 4,38 Ag (plata) 9,9
Cu (cobre) 3,3 Cu (cobre) 3,2
Fe (hierro) 1,61 Fe (hierro) 0,6

– – Cr (cromo) 0,2

Las piezas que presentaron más dificultad a 
la hora del peritaje fueron los collares exhibidos 
como piezas precolombinas. Los collares al no 
proceder de una excavación científica –como es 
el caso de todos los collares exhibidos o guar-
dados en el depósito de esta colección–, cuando 
se arman para ser exhibidos, se puede caer en 
reconstrucciones basadas en el criterio de quien 

Figura 3. Collar.
Necklace.
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Figura 4. Evidencia de uso de laminadora moderna. 1600x.
Evidence of use of modern rolling. 1600x.

Figura 5: Tupu.
Tupu.

Tabla 2. Composición química elemental del collar.
Elemental composition of the necklace.

Composición superficial 
por MEB-EDX

% Muestra por FRX %

Au (oro) 81,45 Au (oro) 50,9
Ag (plata) 15,6 Ag (plata) 44,8
Cu (cobre) 1,48 Cu (cobre) 2,4
Fe (hierro) 0,97 Fe (hierro) 1,3
Ni (níquel) 0,51 Ni (níquel) 0,1
– – Cr (cromo) 0,5

Tabla 3. Composición química elemental del tupu.
Elemental composition of the tupu.

Composición 
superficial por 
MEB-EDX

%
Muestra 
por FRX

Punto 
central

%

Diseño
%

Au (oro) 63,78 Au (oro) 55,6 55,4
Ag (plata) 33,25 Ag (plata) 41,0 41,4
Cu (cobre) 2,23 Cu (cobre) 2,9 2,8
Fe (hierro) 0,47 Fe (hierro) 0,3 0,3
– – Cr (cromo) 0,2 0,1
Ni (níquel) 0,27 Ni (níquel) (ppm1) 381 –

1	 ppm: partes por millón.
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los arma. Este rearmado, aun tratándose de que 
todas las piezas sean originales, no necesariamente 
es fiel a cómo sería originalmente, y esto puede 
conducir a errores de interpretación por parte del 
visitante, por ello es necesario especificar que es 
un rearmado.

Durante el peritaje de los collares se contrastó 
lo siguiente:

–	 Collares cuyos componentes de piezas metálicas 
son originales, clasificándolos como piezas 
“originales”.

–	 Collares cuyos componentes de piezas metáli-
cas son mezcla de piezas originales con piezas 
metálicas falsas.

–	 Collares cuyos componentes o piezas metálicas 
que los conforman son en su totalidad falsas.

La mayoría de las piezas que han sido cataloga-
das como No Patrimonio intentan aludir a culturas 
muy estudiadas por los investigadores como son la 
Chavín, Moche y Sicán o Lambayeque, lo que facilitó 
el estudio de las peritas, pues actualmente se tiene 
suficiente sustento científico, tanto arqueológico 
como analítico, para refutar que no son originales.

Conclusiones

Este trabajo resulta ser pionero en el Perú, el 
cual ha permitido establecer algunos lineamientos 
para el estudio de piezas de oro antiguo. Dichos 
lineamientos permiten la identificación de las piezas 
originales procedentes de una colección privada, 
resultado de esto se ha implementado una muestra 
museográfica con el 100% de piezas originales, si-
tuación que no ocurre en la mayoría de museos cuyo 
acervo no proviene de excavaciones arqueológicas.

Son pocas las colecciones particulares a las 
cuales se efectúan peritajes. La identificación de 
piezas que forman parte del patrimonio cultural de 
la nación, procedentes de colecciones particulares, 
normalmente obtenidas por compra, es un proceso 
que no suele realizarse con frecuencia, quizás porque 
el coleccionista no se cuestiona la originalidad de 
los bienes. 
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Figura 6. Evidencia de uso de laminadora moderna. 1600x.
Evidence of use of modern rolling. 1600x.
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Nota

1	 Propensión que un mineral tiene al dividirse en capas 
paralelas.




